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1 Der prazise Werkstoff

Holzbau hat eine lange Tradition. In der Entwick-
lungsgeschichte hat der Mensch seit Jahrtausenden
den Bauten aus vielen friiheren Jahrhunderten
beweisen den Wohnwert, aber auch die Bestan-

digkeit von Bauten aus Holz.

Besser als die Norm verlangt

Technische und bauphysikalische Vorschriften,
eine veranderte Einstellung zur Energienutzung
und die gestiegenen Anspriiche an die Wohnqua-

litdt stellen hohe Anforderungen an die Baustoffe.

Die in den letzten Jahrzehnten durchgefiihrte
Diversifizierung des Holzbauhandwerks hin zum
Holzrahmen- und Holztafelbau hat den Bedarf an
hochwertigem Bauholz erheblich gesteigert. Der
moderne Holzbau verlangt heute maBihaltiges,
exakt dimensioniertes und getrocknetes Bauholz.
Die veranderte Produktionstechnologie in den
Zimmereibetrieben, die heute vielfach CNC-ge-
steuerte Abbundanlagen einsetzen, benétigt

KVH’ Konstruktionsvollholz

Visuell oder maschinell nach der Festig-
keit sortiertes, technisch getrocknetes
und gehobeltes oder kalibriertes® Voll-

holz mit definierter MaShaltigkeit fiir Duobalken® und Triobalken®
sichtbare und nicht sichtbare Bereiche. Balkenschichtholz gemdf DIN 1052
Im Regelfall ist KVH" keilgezinkt. Die aus zwei bzw. drei miteinander
Ldnge betrdgt diblicherweise 13 m. Gro- verklebten Einzelhdlzern gleicher
Bere Ldngen sind auf Anfrage maglich. Querschnittsmafe mit Eigenschaften

2 kalibriert: durch Hobeln nach dem wie KVH". Die Einzelhélzer sind ebenso

Trocknen ohne Anspruch auf sauber wie KVH" keilgezinkt. Die Lédnge
ausgehobelte Oberfldchen auf MaB betrdgt iblicherweise 13 m. Grofere

gebracht. Ldngen sind auf Anfrage méglich.

fiir einen reibungslosen Produktionsablauf einen
klar definierten Werkstoff. Dies spiegelt sich auch
in den aktuellen Festlegungen der giiltigen Nor-
menwerke wieder. Die in der Vereinbarung tiber
Konstruktionsvollholz KVH" enthaltenen Anfor-
derungen, gehen, wie nachfolgend noch gezeigt
sogar deutlisch {iber die Normen hinaus.

76185 Karlsruhe . .
Technologievorteil
Seite 4 : Wohnhaus Schneider: " .
Bauer Holzbau GmbH, 6.3 Stutzenquerschnltte 26 Mit der Entwicklung von KVH"-Konstruktions-
74589 Satteldorf-Groningen/ vollholz sowie den Duobalken® und Triobalken®
Bjorn Rudnik Hausfotografie .
6.4 Dachsparrenquerschnltte 27 stehen prazise Werkstoffe zur Verfiigung, die
Seite 11,31 Prototyp Libeskind Villa; . .
Empfangsgebdude der schonend technisch getrocknet, maihaltig,
Rheinzink GmbH & Co. KG: 7 Kontext zur aktuellen Normung 30 gehobelt oder kalibriert und ab Lager in vielen
Josef Pieper GmbH, Rheinzink, Di . d L3 hiltlich sind
45711 Datteln/ proportion - it . i 3 imensionen und Langen erhéltlich sind.
GmbH, 10245 Berlin usscnreioung und Normungsgrunalagen
Seite 12: Gemeindezentrum Diedorf: KVH® sowie Duobalken® und Triobalken” sind
miillerblaustein, BauWerk- " . .
Partner, 89134 Blaustein 9 Gute5|cherung und Kennzelchnung 34 geschiitzte Marken. Die betriebliche Qualitéts-
Seite 15: Th e . . kontrolle von Konstruktionsvollholz KVH® wird
planung & Zimmerei, 57299 10 Vorteile von KVH®, Duobalken® und Triobalken® 36 nach den strengen Regeln der Uberwachungs-
Burbach/Hartwig Heinz . ® - .
gemeinschaft KVH" durchgefiihrt und von dieser
Seite 27 Rettenmeier Holzindustrie fremdiiberwacht. Die Uberwachungsbedingungen
oben: Hirschberg GmbH & Co. KG , -
07927 Hirschberg der Uberwachungsgemeinschaft sind in einer
unten: Barogebaude Firma Evk Vereinbarung mit dem BDZ (Bund Deutscher
Verwaltungs GmbH & Ko.KG: Zimmermeister) niedergelegt. Die Balkenschicht-
Bauer Holzbau GmbH, hélzer Duobalken® und Triobalken® unterliegen
74589 Satteldorf-Groningen
Seite 32: Wohnhaus Stimpfach: einer bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen
Bauer Holzbau GmbH, Instituts fiir Bautechnik (DIBt).

74589 Satteldorf-Groningen/
Bjorn Rudnik Hausfotografie
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Nachhaltigkeit

Holz ist im Vergleich zu anderen Baustoffen
okologisch im Vorteil. Neben dem Alleinstel-
lungsmerkmal, der einzige in groBen Mengen
nachwachsende konstruktive Baustoff zu sein,
sind kurze Transportwege, leichte Bearbeitung
und abfallfreie Produktion nur einige der Griinde,
warum zur Fertigung eines Holzbauteils weit
weniger Energie bendtigt wird, als fiir Bauteile

aus anderen Materialien.

Prézise Vorfertigung und energiesparendes Bauen
Die hohe MaBhaltigkeit von KVH®, Duobalken®
und Triobalken” ist eine wichtige Voraussetzung
fiir eine rationelle maschinelle Holzbearbeitung
im Holzbaubetrieb. Erst mit solchen Hélzern
lassen sich kostensparende CNC-gesteuerte
Maschinen einsetzen und ein hoher Grad an

Vorfertigung erreichen.

Die hohen energetischen Anforderungen an die
heutigen Gebdude verlangen eine dauerhafte
Luftdichtheit der Gebaudehiille. Die Bauteile
miissen passgenau gefertigt sein. Ubliche feuche-
bedingte Formanderungen diirfen die Luftdicht-
heit nicht beeintrachtigen. High-Tech-Holzer wie
KVH®, Duobalken® und Triobalken® erméglichen
luftdichte und daher energiesparende Holzbauten
mit hohem Warmeddammstandard.

Gesundes Wohnen

Wohnen heif$t Wohlfiihlen. KVH", Duobalken”®
und Triobalken® vermitteln nicht nur Wohnkom-
fort und Behaglichkeit, sondern geben dem
Architekten einen grofien Gestaltungsspielraum.
Grofziigiges Bauen zu giinstigen Kosten - um
dieses zu verwirklichen setzen die deutsche
Fertighausindustrie und viele Holzbauunterneh-
men in grolem Umfang KVH", Duobalken® und

Triobalken” ein.

2 Herstellung und technische Eigenschaften

Fiir KVH®, Duobalken” und Triobalken” werden
Nadelholzer bester Qualitdt auf hochmodernen
Spaner- und Kreissdgeanlagen zu Rohbalken auf-
gearbeitet. Die dabei anfallenden Restholzer wie
Rinde, Hackschnitzel und Spane werden restlos
weiterverwertet. Sie werden zur Energieerzeu-
gung, zur Papierproduktion oder zur Herstellung

von Holzwerkstoffen verwendet.

Nach der Trocknung in vollautomatischen, com-
putergesteuerten Trockenkammern werden die
Holzer nach der Festigkeit sortiert. Festigkeits-
mindernde Wuchsabweichungen werden aus
den Balken herausgekappt und die Enden durch
Keilzinkung wieder verbunden - eine wirkungs-
volle Methode fiir eine Ressourcen schonende
Holzverwertung, die zu einer Optimierung der
Holzeigenschaften fiihrt.

Nach der Keilzinkung (auf die langenabhangig
auf Wunsch verzichtet werden kann) werden

die Holzer auf Lange gekappt und auf exaktes
MafR gehobelt bzw. egalisiert. Fiir Duobalken®
und Triobalken® schlieft sich die Verklebung der
Einzellamellen und eine weitere Hobelung an.
Die Aushartung und Lagerung erfolgt in klimati-
sierten Lagerhallen, damit die Holzer trocken und
mafhaltig ausgeliefert werden kénnen. Eine per-
manente Qualitatskontrolle (Eigen- und Fremdi-
berwachung) begleitet alle Produktionsschritte.
Die Ergebnisse der Kontrollmafinahmen werden
protokolliert und ausgewertet, um eine gleichblei-
bend hohe Qualitét zu gewdhrleisten.

Tabelle 2.1 - Elastomechanische und bauphysikalische Eigenschaften

Technische Eigenschaften KVH*

Duobalken’/Triobalken"

Holzarten

Fichte. Auf Anfrage: Tanne, Kiefer, Larche, Douglasie

Sortierklasse nach DIN 4074

S 10 (S 13 auf Anfrage)

Festigkeitsklassen und -eigenschaften

C24 [ C30 geméf DIN 1052:2008-12

0,mean

*Abweichung gegeniiber DIN 1052:2008-12 E  =11.000 N/mm2 E  =11.600 N/mm?

0,mean

Holzfeuchte u_ 15% *+ 3% =15%

Rechenwert der Quell- und Schwindmafe

0,24% pro 1 % Holzfeuchtednderung

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1

D-s2, do

bzw. DIN 4102 bzw. B2 (normal entflammbar)
Berechnungsgewicht nach DIN 1055-1 5 kN/m3
Rechenwert der Warmeleitfahigkeit A 0,23 W / (mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 40
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3 Anforderungen und Anwendungsbereiche

Tabelle 3.1 - Anforderungen an KVH" entsprechend den Uberwachungsbestimmungen und der Vereinbarung zwischen dem Bund

Deutscher Zimmermeister (BDZ) und der Uberwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V.

Sortiermerkmal

sichtbarer Bereich

Sortierklasse nach
DIN 4074-1
Holzfeuchte

Rindeneinschluss

Risse, radiale Schwindrisse
(Trockenrisse)
breite

Harzgallen
Verfarbungen
Insektenbefall

Verdrehung -

Langskriimmung

Bearbeitung der Enden
Oberflachenbeschaffenheit

Keilzinkung

Anforderungen an KVH"

(KVH"-Si)

(KVH"-NSi)
mind. S10TS;

C24 nach DIN 1052

nicht zuldssig

Rissbreite b = 3% der
jeweiligen Querschnitts-

Breite b = 5 mm
nicht zuldssig

nicht zuldssig

bei herzgetrenntem Ein-
schnitt = 8 mm/2 m

bei herzfreiem Einschnitt
=4mm/2m

15% * 3%

Einschnittart herzgetrennt, herzgetrennt
auf Wunsch herzfrei
Baumkante nicht zuldssig schrag gemessen
= 10% der kleineren
Querschnittsseite
MaBhaltigkeit des DIN EN 336 Mafhaltigkeitsklasse 2:
Querschnitts b =100 mm: +1mm
b > 100 mm: +1,5mm
Astzustand lose Aste und Durchfalld- | DIN 4074-1
ste nicht zuldssig. Verein- | Sortierklasse S10
zelt angeschlagene Aste
oder Astteile von Asten bis
max. 20 mm @ sind zuldssig
Astigkeit S10:A=2/5
S13:A=1/5

nicht Gilber 70 mm

DIN 40741
DIN 40741

DIN 4074-1
DIN 4074-1

bei herzgetrenntem
Einschnitt = 8 mm/2 m

rechtwinklig gekappt

gehobelt und gefast

egalisiert und gefast

DIN EN 385

nicht sichtbarer Bereich

Anmerkungen

Die fiir die Tragféhigkeit maRgebenden Festigkeits- und Steifigkeitseigen-
schaften ergeben sich aus DIN 1052.

Die definierte Holzfeuchte ist Voraussetzung fiir einen weitreichenden
Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz, ggfls. auch Voraus-
setzung fiir die Herstellung von Keilzinkenverbindungen.

herzgetrennt:

Da die Markrohre bei einem Baumstamm nicht zwingend in der Mitte
verlauft, wird herzgetrennt wie folgt definiert: Bei einem ideal ge-
wachsenen Stamm wiirde die Markrdhre bei zweistieligem Einschnitt
durchschnitten.

herzfrei: Herzbohle mit d = 40 mm wird herausgetrennt

Die MaRhaltigkeit fiir die Lingenabmessungen ist zwischen Besteller
und Lieferant zu vereinbaren.

Ersatz durch Naturholzdiibel ist zulassig.
Bei Si max. 2 Stiick nebeneinander.

Astigkeit A wird nach DIN 4074-1 ermittelt.

Bei maschineller Sortierung gilt:

« fiir KVH"-NSi bleiben die Astgréfen unberiicksichtigt
« fir KVH" -Si gilt A = 2/5

Bei Si erhdhte Anforderungen gegeniiber Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1.

zusatzliches Kriterium
Bei Si erhdhte Anforderung gegeniiber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1
Bei Si erhdhte Anforderung gegeniiber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1

Das zuldssige Maf3 der Verdrehung wird nicht ndher definiert, da bei
Einhaltung aller anderen Kriterien keine untolerierbaren Verdrehungen
zu erwarten sind.

Zum Vergleich:

nach DIN 4074-1 S10 und S13:

=8mm/2m
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Tanne

Tabelle 3.2 - Anforderungen an Duobalken” und Triobalken® geméaf der allgemeinen bauaufsichtlicher

Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik Z-9.1-440 vom 30.01.2009

Kiefer Fichte

Sortiermerkmal

Technische Regel
Elastizitatsmodul Il zur Faser
Sortierklasse nach DIN 4074-1
Holzfeuchte um
Mathaltigkeit des
Querschnitts

Verdrehung

Langskriimmung

Oberflachenbeschaffenheit

Bearbeitung der Enden

Keilzinkung

sichtbarer Bereich

Anforderungen an Duobalken”
und Triobalken®

nicht sichtbarer

Bereich
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
Nr.Z 9.1-440
E, mean = 11600 N/mm?
mind. S10TS;

C24 nach DIN 1052

max. 15%

DIN EN 336, Maf3toleranzklasse 2
b=100 mm *1mm
b > 100 mm * 1,5 mm

=4mm/2m

=4 mm/2m

gehobelt und
gefast

egalisiert und gefast

rechtwinklig gekappt
DIN EN 385

Anmerkungen

Erhdhter Wert gegeniiber Vollholz C24
nach DIN 1052.

Die fiir die Tragféhigkeit ma3gebenden
Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften
ergeben sich aus DIN 1052.

Voraussetzung fiir die Verklebung

Die MaR3haltigkeit fiir die Ldngenab-
messungen sind zwischen Besteller und
Lieferant zu vereinbaren.

Zum Vergleich:
DIN 4074-1:S 10: = 8 mm/2 m

Zum Vergleich:
DIN 4074-1:S 10: = 8 mm/2m

Die rechten Seiten (kernnahe Seiten)
miissen nach auflen gerichtet sein

-

Douglasie

Anwendungsbereich KVH"

Nutzungsklasse 1 bis 2 gemaf3 DIN 1052 (siehe Tabelle 3.3). Die Anwendung im Aufienbereich (NKL 3) ist

im Einzelfall zu priifen und nur in Verbindung mit resistenten Holzarten (Larche/Douglasie, splintfrei) und

ohne Keilzinkung méglich. Ein vorbeugender chemischer Holzschutz ist in der Gebrauchsklasse GK 0 nicht

erforderlich, in den GK1 bis 3 kann ein vorbeugender chemischer Holzschutz durch Wahl ausreichend

resistenter Holzarten vermieden werden. Sofern insbesondere in der GK 3 ein vorbeugender chemischer

Holzschutz erforderlich ist, sind bauaufsichtlich zugelassene 6lige Holzschutzmittel zu verwenden.

Anwendungsbereich Duobalken” und Triobalken®

Nutzungsklasse 1 und 2 gemaf DIN 1052 (siehe Tabelle 3.3). Ein vorbeugender chemischer Holzschutz ist

fiir Gebrauchsklasse 1 unabhéangig von der Holzart (Insektengefahrdung) nicht erforderlich. Fiir GK 2 nach

DIN 68800 konnen resistente Holzarten (Larche/Douglasie, splintfrei) verwendet werden. Alternativ kann

ein zugelassenes dliges Holzschutzmittel aufgebracht werden.

Tabelle 3.3 - Nutzungs- und Gebrauchsklassen

Nutzungsklassen
nach DIN 1052

NKL 1 - Trockenbereich
u_ =12 % (5 bis 15 %)
NKL 2 - Feuchtbereich
U, =20 % (10 bis 20 %)

NKL 3 - Au3enbereich
u_ > 20 % (12 bis 24 %)

Gebrauchsklasse Beispiel

nach DIN 68800 fiir iiblichen Einsatzbereich
GK 0, GK 1 bei Bauteile allseitig geschlos-

Insektenzugang sen und beheizt

GK 2 wenn voriibergehende
Befeuchtung moglich

GK 3 im bewitterten
Auf3enbereich

geschiitzte Bauteile einer
Carportkonstruktion

ungeschiitzte Bauteile
Balkonkonstruktion’

Anwendung von KVH’,
Duobalken®/Triobalken"
KVH",
Duobalken”, Triobalken”®

KVH®, Duobalken®, Triobalken"®
aus Larche-/Douglasie-Kernholz

KVH" ohne Keilzinkung aus
Larche-/Douglasie-Kernholz”

* Die zuséitzliche Erfordernis eines
chemischen Holzschutzmittels fiir GK 3 ist

fallweise zu entscheiden

Technische Informationen - Stand 12/2009
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4 Lieferprogramm und Vorzugsquerschnitte

KVH", Duobalken” und Triobalken” sind in zahl-
reichen Vorzugsquerschnitten in der Holzart Fichte
lagerméafiig und sofort lieferbar. Die Holzarten
Kiefer und Tanne sowie die feuchtebestandigere

Larche und Douglasie sind auf Wunsch erhaltlich.

Kosteneinsparung durch Vorzugsquerschnitte
Die auf iibliche Konstruktionsmafle im Holzbau
abgestimmten Vorzugsquerschnitte ermoglichen
erhebliche Kosteneinsparungen. Der lagerhaltende
Holzgrohandel erspart dem Holzbaubetrieb ein
eigenes umfangreiches Lager und ermdglicht
hohe Dispositionsfreiheit, ohne Betriebskapital zu
binden. Die Hersteller kénnen durch industrielle

Produktion kostengiinstig produzieren.

Tabelle 4.1 - Vorzugsquerschnitte KVH" fiir Fi/Ta NSi

Hohe (mm) 100 120

Breite (mm)

60 |
80

100

120

140

Auf Querschnitte mit einer Breite

von mehr als 140 mm wurde aus

Griinden der technischen Trocknung

verzichtet.

auf Vollsténdigkeit. Sie soll lediglich

eine Orientierungshilfe sein, um

die Anzahl unterschiedlicher Quer-

schnitte abschétzen zu kénnen.
e \orzugsquerschnitte fiir andere

Holzarten auf Anfrage.

e \orzugsquerschnitte in Sichtqualitit

auf Anfrage.

Die Tabelle erhebt keinen Anspruch

140 160 180 200 220 240

Hohe (mm) 100
Breite (mm)

60 u
80
100
120
140
160
180
W-Nsi 200
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Lieferung auch nach Liste

Die Produktion ist so flexibel gestaltet, dass Lan-
gen auch bauwerksbezogen ,nach Liste” geliefert
werden kénnen. Damit steht auch dort, wo man
sich fiir eine kommissionsbezogene Disposition
entschieden hat, trockenes und maf3haltiges Holz

zur Verfiigung.

Dimensionen
Die maximal lieferbaren Querschnittsdimensi-
onen sind bei KVH" durch die Anforderungen an
die technische Trocknung und den mindestens
herzgetrennten Einschnitt begrenzt. Mit einer
maximalen Dimension von ca. 14/26 cm kdnnen
die meisten Anforderungen z. B. fiir Deckenbal-
kenquerschnitte mit KVH" erfiillt werden. Fiir
dariiber hinaus gehende Querschnittsgrofien
und bei hohen optischen Anforderungen stehen
Duobalken® und Triobalken® zur Verfiigung, deren
Querschnittsdimensionen gemaf bauaufsicht-
licher Zulassung begrenzt sind:
Duobalken” b/h = 16/28 cm (2 x 8/28 cm)
Triobalken® b/h = 24/28 cm (3 x 8/28 cm)

b/h =10/36 cm (3 x 10/12 cm)

Tabelle 4.2 - Vorzugsquerschnitte
Duobalken® und Triobalken®

120 140 160 180 200 220 240
| | | | | | |
He EHO EHO n |

He HO HEHO EHO EHO BNO

e HO EHO EHO EHO BNO

5 Bemessung

5.1 Grundlagen der Bemessung nach DIN 1052

Bemessung nach DIN 1052:2008-12 - Entwurf, Be-
rechnung und Bemessung von Holzbauwerken;
Aligemeine Bemessungsregeln und Bemessungs-
regeln fiir den Hochbau

Im Jahr 2004 wurde die 1988 erschienene DIN
1052 mit den Teilen 1 bis 3 sowie der Anderung
A1 aus 1996 durch eine komplette Neufassung
der Norm mit einem neuen Sicherheitskonzept
ersetzt. Das neue einteilige Normenwerk wurde
in die Musterliste der technischen Baubestim-
mungen aufgenommen und zeitversetzt durch
Aufnahme in die technischen Baubestimmungen
der Bundeslander bauaufsichtlich eingefiihrt. Mit
Anwendungspflicht der DIN 1052:2004-08 wurde

die europdische Bemessungsnorm ENV 1995-1-1

(Eurocode 5) auf nationaler Ebene zuriickgezogen.

Mittlerweile liegt die Normenfassung DIN

1052:2008-12 vor. Hier wurden die sich aus der Ein-

fiihrungsphase der DIN 1052:2004-08 ergebende
Anderungen und Ergénzungen eingearbeitet. Die
Norm ist baurechtlich eingefiihrt und gibt den
aktuellen Stand der Technik wieder.

Nachweisfiihrung:

Bemessungswert der Beanspruchung:

Bemessungswert der Beanspruchbarkeit:

Das neue Sicherheitskonzept

In Anlehnung an die europdische Normung liegt
der neuen DIN 1052 nicht mehr das Bemes-
sungsverfahren mit einem in den ,zuldssigen
Spannungen” enthalten den globalen Sicherheits-
beiwert zugrunde. Wie bei den meisten anderen
Baustoffen wird auch im Holzbau das semiproba-
bilistische Sicherheitskonzept mit Teilsicherheits-
beiwerten verwendet. Auch nach neuer Norm
werden die Nachweise fiir die Tragsicherheit und
fiir die Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegungen,
Schwingungen) unterschieden. Beim Nachweis
der Tragfahigkeit ist zu tiberpriifen, dass die Be-
messungswerte* der Beanspruchung (E,) in keiner
Bemessungssituation grofler sind als die Bemes-
sungswerte der Beanspruchbarkeit (Bauteilwider-
stand R)). Zur Ermittlung der Bemessungswerte
werden die charakteristischen? Einwirkungen
durch sténdige und verdnderliche Lasten (G, bzw.
Q) mit den Teilsicherheitsbeiwerten v, bzw. Y,
multipliziert. Analog wird der charakteristische
Bauteilwiderstand R_um einen Material-Teilsi-

cherheitsbeiwert v,, abgemindert.

E =R
Ed=YG'Gk+go' 0,
kmod'Rk
Ym

? Bemessungswerte mit Index d
(design) gekennzeichnet
2 charakteristische Werte mit Index k

gekennzeichnet

Technische Informationen - Stand 12/2009
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Der Faktork . beriicksichtigt bei den Nachweisen
der Tragfdhigkeit die besonderen Materialeigen-
schaften des Holzes in Abhdngigkeit der vorherr-
schenden Klimabedingungen und der Lasteinwir-
kungsdauer. Die Klimaverhéltnisse werden iiber
die Nutzungsklassen definiert, siehe Tabelle auf
Seite 7. Die Modifikationsbeiwerte k . sind in
DIN 1052, Tab. F.1, angegeben. Fiir die Nachweise
der Gebrauchstauglichkeit sind die in DIN 1052,
Tab. F.2, enthaltenen Verformungsbeiwerte k .

anzusetzen, die das unterschiedliche Kriechverhal-

ten der Holz und Holzwerkstoffe beriicksichtigen.

Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitsei-
genschaften

Da dem Bemessungskonzept der aktuellen DIN
1052 keine pauschalen Sicherheitsbeiwerte
zugrunde liegen, wird in Zukunft nicht mehr mit

zuldssige Spannungen gerechnet. Den Sortierklas-

sen von Bauschnittholz nach DIN 4074-1 werden
in DIN 1052 Festigkeitsklassen zugeordnet, die

KVH" Duobalken”

Technische Informationen - Stand 12/2009

mit ihrem Zahlenwert die charakteristische
Biegefestigkeit, d.h. eine durch Versuche ermit-
telte 5%-Quantile angeben, siehe Tabelle. Diese
charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitsei-
genschaften sind fiir Holz und Holzwerkstoffe in
der Anlage F der DIN 1052 enthalten.

Weitere Neuerungen der DIN 1052:2008-12
gegeniiber DIN 1052:1988 - 04/1996-10

Neben dem grundsatzlich gednderten Bemes-
sungskonzept wurden zahlreiche neue Erkennt-
nisse aus Forschung und Entwicklung in die
aktuelle DIN 1052 aufgenommen. So wurden die
Nachweismdglichkeiten fiir Holzverbindungen
deutlich erweitert. Die giinstige Auswirkung einer
hoheren Holz-Rohdichte kann bei der Verbin-
dungsmitteltragfahigkeit und den einzuhaltenden
Verbindungsmittelabstdnden angesetzt werden.
Auferdem ist in der Norm ein praxisgerechteres
Bemessungsverfahren fiir Wand-, Decken- und

Dachtafeln bei Scheibenbeanspruchung enthalten.

Triobalken"

Tabelle 5.1 - Zuordnung der Sortierklassen zu den Festigkeitsklassen nach DIN 1052:2008-12

Holzart (Nadelhdlzer)

Sortierklasse nach DIN 4074-1

Festigkeitsklasse nach DIN 1052

Fichte, Tanne, Kiefer, Larche,

Douglasie

S7TS
S10TSY
S13TS

C16TS
C24TS?
C30TS

1) Angabe der zuléssigen Biegespan-
nung nach nicht mehr anwendbarer DIN

1052:1988/1996 mit zul. G, =10 N/mm2.

2) Angabe der charakteristischen Biege-
festigkeit nach DIN 1052:2008-12 mit f, =
24 N/mm? welche im Gegensatz zu zul. G,

keinen globalen Sicherheitsbeiwert enthdlt.
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Tabelle 5.2 - Lastfallkombinationen fiir Tragfdhigkeitsnachweise Es sind zwel Bemessungssituationen zu

untersuchen: sténdige und verénderliche

Nr. Kombination Kombinationsregel Bemessungswert KLED K. . Einwirkungen

LK 1 g 1,35- g, xq, = 2,36 kN/m? lang 0,60 Klasse der Lasteinwirkungsdauer KLED
nach DIN 1052, Tab. 4

LK 2 g+p 135-g +15-q, 2q, = 6,56 kN/m? | mittel 0,80

Mafgebend ist eindeutig LK 2, die weiterverfolgt wird.
3. Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften C 24 DIN 1052, Tob. F5
Charakteristische Biegespannung fm,k = 24,0 N/mm?

charakteristische Schubspannung = 2,0 N/mm?
Elastizitatsmodul E =11.000 N/mm?2

o,mean

DIN 1052, Tab. F.1

Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit
Modifikationsbeiwert fiir Vollholz k. ,=080

mox

(NKL 1, KLED mittel)

L Teilsicherheitsbeiwert Holz Y, =13
Ergebnisse aus den nachfolgenden 52 BereCh n unngEISpIE| HOleal kendeCke Bemessungswert Biegefestigkeit fm' 4= 08-240/13 fm' o+ = 14,8 N/mm? R, = Ko Re
Bemessungstabellen sind im Kasten Bemessungswert Schubfestigkeit f,=08-20/13 f =123 N/mm? o
griin hinterlegt 1. System, Bauteilmafie | | | | | | q KN ’ ’
Holzbalkendecke als Einfeldtrager | | | | | | 9, 4. Beanspruchungen - Schnittgréien und Auflagerreaktionen

Balkenabstand: e = 62,5 cm SchnittgroBen pro Balken (e = 62,5 cm)

Material: Konstruktionsvollholz KVH®, C 24

Festigkeitsklasse C24 entspricht Sortier- I = 450 m

9 -
e

| Bemessungsmoment fiir LK 2:
I

klasse S 10 nach DIN 4074-1, Md -3q,- /Z/g = 6,56 - 4,502/8 - 0,625 Md = 10,38 kNm

vgl. Tabelle auf Seite 8 2. Charakteristische Einwirkungen
Standig (Eigenlasten) g, = 1,75 kN/m? Bemessungsquerkraft fiir LK 2:

9, = Nutzlast fiir Wohn- und Aufenthailts-  \leranderlich (Nutzlast einschl. leichte Trennwand) O,y = 280 kN/m? V,=3q,-1/2=656-450/2-0625 V, =923kN

rdume sowie Blirofléichen gem. DIN1055-3

zzgl. Trennwandzuschlag 0,8 kN/m? Ergebnis aus Bemessungstabelle 6.2.2 - Deckenbalken, e = 62,5 cm, C24 Charakteristische Auflagerreaktionen fiir die maBgebende LK 2:
fr: I = 450 m Ergebnis A (ohne Ergebnis B (mit vereinfachtem Schwin- Endauflager A und B: A, =B, =175 450/2 A, = 3,94 kN/m
g, = 1,75 kN/m? Schwingungsnachweis) gungsnachweis) A, =B, =280-450/2 A, =630 kN/m
q,,y = 2,80 kN/m? KVH" C24: 8/24 cm KVH" C24: 12/24 cm

alternativ:
Duobalken®,Triobalken” C24: 14/22 cm
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Querschnittswerte fiir
b/h =8/24 cm
A=192cm?

W, = 768 cm?

Iy =9.216 cm?

siehe hierzu auch [1]

Kombinationsbeiwerte \J nach DIN 1055-
100 fiir Nutzlasten der Kategorie A bzw. B
(Wohn- und Aufent-haltsrdume, Biirordu-

me) hier: \Jy ,,=03

Verformungsbeiwert k ., fiir stdndige
Einwirkungen gem. DIN 1052, Tab. F.2 fiir

Vollholz: k . = 0,6

Biegesteifigkeit fiir Querschnitt

b/h =8/24 cm

5. Vorbemessung
Erforderliches Widerstandsmoment:
W, .=M/f =1038-10% 148 W, =701cm?

yreq yreq

Ergebnis aus Bemessungstabelle 6.1 (Querschnittswerte):
fir M, = 10,38 kNm erfb/h = 8/24 cm

6. Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Bemessungswert der Biegespannung:

O,ya =M,/ W, =1038/768 - 10°

G, = 135 N/mm?
Nachweis:

cym,y,d 13/5 091 <1
—_— = =0,

fo. 148

Bemessungswert der Schubspannung:
t,=15-V,/A=15-923/192
T, = 0,72 N/mm?

Nachweis:
Tq 0,72

foa 1,23

=059<1

7. Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Nach DIN 1052, Abschnitt 9.2 sind die drei nachfolgenden Falle zu untersuchen, die hier jeweils fiir nur

eine veranderliche Einwirkung aufgefiihrt sind:

a) Beschrankung der Durchbiegung infolge veranderlicher Lasten (Anfangsdurchbiegungen ohne
Kriecheinflisse):

Wo,inst = W0,1,inst * Xo,z ’ Wo,z,inst = // 3 00

b) Beschrankung der Enddurchbiegung mit Kriecheinfliissen infolge sdmtlicher Belastungen ohne Be
riicksichtigung der Anfangsdurchbiegung:

Wi, = WG,inst = WG,inst (1 + kdef) + WQ,1,inst (1 + \Vz,i : kdef) - WG,inst = //200

fin

¢) Durchbiegungsbeschrankung in der quasi-stdndigen Bemessungssituation zur Sicherstellung der allge
meinen Benutzbarkeit und des Erscheinungsbildes:

(1+k,)-w, =l/200

Wﬁn - Wa = WG,inst (1 + kdef) * W0,1,inst . \Vz,i

Berechnung der Durchbiegungen

Eypean * 1, = 2.00 - 9.216 = 10,14 - 10° kNerm?
4 =
Wonst = 5 . 9% ! _ 5 (1,75-0625) 10 450° _ 0,58 cm
| 384 B! 384 10,14 -10°
W = Woinge (1+K,) =058 (1+0,6) =0928cm
WOinst = 5 . gk’N ‘ /4 = 5 . (2'80 . 0/625) 10°- 4504 =092cm
' 384 o,mean ’ 384 10,14 '106

14  Technische Informationen - Stand 12/2009

Durchbiegungsnachweise

Fall a) Wy —=092Cm= 1/489 < 1/300
Fallb) w, -w,,., =058(1+06)+092(1+03-06)-058

= 1,43 cm =1/313 < /200
-w, =058(1+0,6)+092-03(1+06)-0
=1,37cm =1/329 < /200

Fall ¢) w,

fin

Vereinfachter Schwingungsnachweis

(Beschrankung der Durchbiegung infolge quasi-standiger Einwirkung auf w = 6 mm gemaf3 DIN 1052,

Abschnitt 9.3):
wW=w, . * P, - W st = 0,58 +0,3-0,92 =086 cm
w = 8,6 mm > 6 mm (Nachweis nicht eingehalten)

Maoaglichkeit 1:

Erh6hung des Tragheitsmoments bzw. der Balkenbreite um 8,6/6 - 100 = 43 %.

Vgl. Ergebnis aus Bemessungstabelle 6.2.2
fiir Bemessungskritrium B: erf b/h = 12/24 cm

Maglichkeit 2:

Beim Durchbiegungskriterium w < 6 mm
liegt die Eigenfrequenz oberhalb von 8 H;
damit ist die Gebrauchstauglichkeit

nachgewiesen.

Literatur:
[1] BlaB3, H[.; Ehlbeck, J.; Kreuzinger, H.;
Steck, G.: Erlduterungen zu DIN 1052:2004-

08, Herausgeber: Deutsche Gesellschaft

Es wird empfohlen einen genauen Schwingungsnachweis zu fiihren, bei dem wirtschaftlichere Ergebnisse

fiir Holzforschung, Miinchen,

zu erwarten sind. Entsprechende Nachweisverfahren sind z. B. in den ,Erlduterungen zu DIN 1052:2004-08" [1]

enthalten.

2. Auflage 2004.
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DIN 1055-3: 2006-03
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3:

Eigen- und Nutzlasten fiir Hochbauten

DIN 1055-4: 2005-03
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:

Windlasten

DIN 1055-5: 2005-07
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 5:

Schnee- und Eislasten

DIN 1055-100: 2001-03
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 100:
Grundlagen der Tragwerksplanung - Si-

cherheitskonzept und Bemessungsregeln

6 Bemessungstabellen

Die nachfolgenden Bemessungstabellen wurden
auf Grundlage der DIN 1052 fiir KVH", Duobalken®
und Triobalken® der Festigkeitsklasse C24 (Sortier-
klasse S10 nach DIN 4074-1) erstellt. Im Regelfall
werden Vorzugsquerschnitte angegeben (Fett-
druck). Die Lastannahmen wurden gemaf DIN
1055, Teile 3 bis 5, fiir typische Anwendungsfalle
angesetzt. Die fiir die Bemessung mafigebenden
Lastkombinationen ergeben sich aus DIN 1055-100.

Ubersicht Bemessungstabellen

Die Bemessungstabellen stellen eine Arbeitshilfe
fiir den téglichen Gebrauch dar. Mit Hilfe der Tabel-
len ist es mdglich, fiir die gangigen Félle im Woh-
nungs- und Verwaltungsbau eine schnelle Vorbemes-
sung vorzunehmen - einen bauwerksbezogenen
statischen Nachweis kénnen sie nicht ersetzen.
Die Tabellen gelten fiir die Anwendungen in Nut-
zungsklasse 1 und 2 (NKL 1 und 2) nach DIN 1052

bei mittlerer Lasteinwirkungsdauer (KLED mittel).

Tab.6.1 Querschnittswerte und Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Seite 17

Tabellen Deckenbalkenquerschnitte, C24 (S10) fiir Balkenabsténde e

Tab. 6.2.1 Einfeldtrager, e = 50,0 cm Seite 18
Tab. 6.2.2 Einfeldtrager, e = 62,5 cm Seite 19
Tab. 6.2.3 Einfeldtrager, e = 75,0 cm Seite 20
Tab. 6.2.4 Einfeldtrager, e = 83,3 cm Seite 21
Tab. 6.2.5 Zweifeldtrager, e = 50,0 cm Seite 22
Tab. 6.2.6 Zweifeldtrager, e = 62,5 cm Seite 23
Tab. 6.2.7 Zweifeldtrager, e = 75,0 cm Seite 24
Tab. 6.2.8 Zweifeldtrager, e = 83,3 cm Seite 25
Tab.6.3 Bemessungswerte der Tragfdhigkeit Rc, , von einteiligen Stiitzen, C24 (S10) Seite 26
Tabellen Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10)

Tab. 6.4.1 Einfeldtrager, s, = 0,85 kN/m?2 Seite 28
Tab. 6.4.2 Einfeldtrager, s, = 1,10 kN/m?2 Seite 28
Tab. 6.4.3 Zweifeldtrager, s, = 0,85 kN/m? Seite 29
Tab. 6.4.4 Zweifeldtréger, s, = 1,10 kN/m? Seite 29
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6.1 Querschnittswerte und Bemessungswerte

Tab. 6.1 - Querschnittswerte und Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit fiir Vorzugsquerschnitte der
Festigkeitsklasse C24 (Sortierklasse $S10) fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

Vollholzquerschnitt  Querschnittsfldache
A [cm?]

b/d [cm]

6/10
6/12
6/14
6/16
6/18
6/20
6/24
8/12
8/14
8/16
8/18
8/20
8/24
10/10
10/16
10/18
10/20
10/24
12/12
12/16
12/20
12/24
14/14
14/20
14/24
16/16

16/20

16/24

9 Bemessungswerte ermittelt fiir mittlere Lasteinwirkungsdauer in Nutzungsklasse 1 und 2:

Modifikationsfaktor: k

d

60

72

84

96

108
120
144
96

112
128
144
160
192
100
160
180
200
240
144
192
240
288
196
280
336
256
320

384

= 0,8; Teilsicherheitsbeiwert Vollholz: y, = 1,3

2 Biegung um die starke Achse (y-y)

Widerstands-
moment
w, [cm3]

100
144
196
256
324
400
576
192
61
341
432
533
768
167
427
540
667
960
288
512
800
1152
457
933
1344
683
1067
1536

Tragheits-
moment

I, [em#]

500
864
1372
2048
2916
4000
6912
1152
1829
2731
3888
5333
9216
833
3413
4860
6667
11520
1728
4096
8000
13824
3201
9333
16128
5461
10667
18432

Beanspruchbarkeit
Biegung?
M., [kNm]

1,48
2,13
2,89
3,78
4,79
591
8,51
2,84
3,86
5,04
6,38
7,88
11,34
2,46
6,30
7,98
9,85
14,18
4,25
7,56
11,82
17,01
6,75
13,78
19,85
10,08
15,75
22,69

6,65

7,98

9,30

10,63
11,96
13,29
15,95
10,63
12,41
14,18
15,95
17,72
21,27
11,08
17,72
19,94
2215
26,58
15,95
21,27
26,58
31,90
21,71
31,02
37,22
28,36
35,45
42,54

TAB. 6.1

Beanspruchbarkeit
Querkraft
Vea [kN]
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TAB. 6.2.1

Deckenbalkenquerschnitte fiir Einfeldtrager

Tab. 6.2.1 - Deckenbalkenquerschnitte, C24 (S10), Einfeldtrdger, e = 50 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

Tab. 6.2.2 - Deckenbalkenquerschnitte, C24 (S10), Einfeldtrager, e = 62,5 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

TAB. 6.2.2

L Balkenquerschnitt b/h [cm]
e = 62,5 cm in Abhangigkeit der Spannweite | und der Belastungen g und
C24 (510) : 88 P gen g und g,
Eigenlast” g, 1,75 kN/m? 2,50 kN/m?
Nutzlast? L 2,00 kN/m? 2,80 kN/m?2 3,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m?
Bemessungs-
A B A B A B A B A B A B
kriterium?
Josm0 6/18 6/18 6/20 6/18 6/20 6/20 6/20
! 8/16 8/16 8/18 8/16 8/18 8/18 8/18
l=326m 6/20 6/20 6/20 6/20 6/22 6/22 6/22 6/22
325 8/18 8/18 8/18 8/16 8/20 8/18 8/20 8/20
I 6/22 6/22 6/22 6/22 6/22 6/20 6/24 6/20 6/24 6/24
! 8/18 8/20 8/18 8/20 8/20 8/18 8/22 8/20 8/22 8/22
|- m 6/22 6/24 6/22 6/24 6/24 8/20 8/24 6/24 8/24 8/22 8/24
3,75 8/20 8/22 8/20 8/22 8/22 10/18 10/22 8/22 10/22 10/20 10/22
8/22 8/24 6/22 8/24 8/22 8/24 6/24 8/24 8/22 10/24 8/24 8/26
I=4,00m
10/20 10/22 10/20 10/22 10/20 10/22 8/22 10/24 10/20 12/22 10/20 10/24
10/20 10/24 8/22 10/24 8/24 10/24 8/22 10/24 8/24 12/24 8/24 12/24
l=425m
12/18 12/22 10/20 12/22 10/20 12/24 10/20 12/24 10/22 14/24 10/22 14/24
- 10/22 12/24 8/24 12/24 8/24 10/24 8/24 14/24 10/22 14/24 10/24 14/24
=450m 12/20 14/24 10/22 14/24 10/22 12/24 10/22 16/24 12/20 16/24 12/22 16/24
- 8/20 14/24 10/22 14/24 10/24 12/26 8/24 14/26 10/24 14/26 10/24 14/28
=475m 10/22 16/24 12/20 16/24 12/22 14/24 10/22 16/24 12/22 16/26 12/22 16/26
Jenan 8/24 14/26 10/24 14/26 10/24 12/26 10/24 14/26 12/24 14/28 12/24 14/28
! 10/22 16/26 12/22 16/26 12/22 14/26 12/22 16/26 14/22 16/28 14/22 16/28
I 12/22 14/28 12/22 14/28 12/24 14/30 10/24 14/30 12/24 14/30 12/24 14/32
=525m 14/20 16/26 14/22 16/26 14/22 16/28 12/22 16/28 14/22 16/30 14/22 16/30
1=-550m 12/24 14/30 12/24 14/30 14/24 14/30 12/24 14/32 14/24 14/32 14/24 14/34
! 14/22 16/28 14/20 16/28 16/22 16/28 14/22 16/30 16/22 16/30 16/24 16/32

:—Se;: ocm Balkenquerschnitt b/h [cm]?
C24 (S10) in Abhangigkeit der Spannweite | und der Belastungen g, und q, ,
Eigenlast” g, 1,75 kN/m? 2,50 kN/m?
Nutzlast? An 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m?
Bemessungs-
A B A B A B A B A B A B
kriterium?
I=3,00m 6/16 6/16 6/16 6/16 6/18 6/18 6/16 6/18 6/18 6/18 6/18 6/20
! 8/14 8/16 8/14 8/16 8/14 8/14 8/14 8/16 8/16 8/16 8/16 8/18
l=226m 6/16 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 6/18 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20
3,25 8/14 8/16 8/16 8/16 8/16 8/18 8/16 8/18 8/16 8/18 8/18 8/18
Jeamme 6/18 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/22 6/20 6/22 8/22 8/22
! 8/16 8/18 8/16 8/18 8/18 8/18 8/16 8/20 8/18 8/20 8/20 8/20
= m 6/18 6/22 6/20 6/22 6/22 6/22 6/20 6/24 6/22 6/24 6/22 6/24
375 8/16 8/20 8/16 8/20 8/20 8/20 8/18 8/22 8/20 8/22 8/20 | 8/22
8/18 8/22 8/20 8/22 8/20 8/22 8/18 8/24 8/20 8/24 8/20 8/24
I=400m 10/16 10/20 10/18 10/20 10/18 10/22 10/18 10/22 10/18 10/22 10/18 10/22
_ 8/18 8/24 8/20 8/24 8/20 8/24 8/20 8/24 ‘ 10/20 10/24 8/22 10/24
I=4,25m 10/16 10/22 10/18 10/22 10/18 10/22 10/18 10/24 12/18 12/22 10/20 12/24
o 10/18 10/24 10/20 10/24 10/20 10/24 10/20 10/24 \ 10/20 12/24 8/24 12/24
§ 12/16 12/22 12/18 12/22 12/18 12/22 12/18 12/24 \ 12/18 14/24 10/22 14/24
|- m 10/18 12/24 10/20 12/24 10/20 12/24 10/22 14/24 10/22 14/24 8/24 12/26
W75 12/18 14/22 12/18 14/24 12/18 14/24 12/20 16/24 12/20 16/24 10/22 14/26
JeEane 10/18 12/24 10/22 12/26 10/22 12/26 10/22 14/26 10/22 14/26 10/24 14/26
! 12/20 14/24 12/20 14/24 12/20 14/24 12/20 16/24 12/20 16/26 12/22 16/26
l-c26m 10/20 14/26 10/22 14/26 10/22 14/26 10/22 14/28 10/24 14/28 10/24 14/28
525 12/20 16/24 12/20 16/26 12/20 16/28 12/22 16/26 12/22 16/28 12/22 16/26
I=550m 12/20 14/26 12/22 14/28 10/24 14/28 10/24 14/30 12/22 14/30 12/24 | 14/30
! 14/20 16/26 14/20 16/26 12/24 16/26 12/22 16/28 14/22 16/28 14/22 16/28
Fuf3noten siehe Seite 19 m=
k,N

gk
AN
|
|
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Fufinoten zu Tab. 6.2.1 und 6.2.2

1) fett: Vorzugsquerschnitt KVH", Duobalken“oder Triobalken®
grau hinterlegt: Reduzierung der Querschnittshohe bei Verwendung von Duobalken®oder Triobalken” um 2 cm méglich
unterstrichen: Querschnittsangabe gilt ausschlieBlich fiir die Verwendung von Duobalken®oder Triobalken®
kursiv: Querschnitt nicht lieferbar (Verwendung von Brettschichtholz GL24 empfohlen)

2) Einwirkungen:
g: charakteristische stdndige Einwirkung (Eigengewicht) gem&g DIN 1055-1: 2002-06

Ay charakteristische veranderliche Einwirkung (Nutzlasten) gemaf DIN 1055-3: 2006-03

3) Bemessungskriterien (linke bzw. rechte Spalte)

A Beanspruchbarkeit auf Biegung M, , und Querkraft V, ,
Enddurchbiegung in der charakteristischen Bemessungssituation: Woinst = I/300 und w;, -w, . =1/200
Durchbiegung in der quasi-sténdigen Bemessungssituation w, - w, = 1/200

B Beschrankung der Durchbiegung auf w=w_,__ +y, x = 6 mm aus quasi-standiger Einwirkung als zusatzliches Kriterium

WQ,inst

fiir den vereinfachten Schwingungsnachweis. Fiir den Einzelfall wird ein genauer Schwingungsnachweis empfohlen.

Technische Informationen - Stand 12/2009
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TAB.6.2.3

20

Tab. 6.2.3 - Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10), Einfeldtrédger, e = 75,0 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

1-Feld
e =75,0cm
C24 (S10)
Eigenlast? g,
Nutzlast? An
Bemessungs-
kriterium®
I=3,00m
I=3,26m
I=350m
1=3,75m
I=4,00m
l=4,25m
I=450m
I=475m
I=500m

Balkenquerschnitt b/h [cm]?
in Abhéngigkeit der Spannweite | und der Belastungen g, und q,

1,75 kN/m? 2,50 kN/m?
2,00 kN/m?2 2,80 kN/m? 3,00 kN/m2 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m?
A B A B A B A B A B A B
6/18 6/18 6/20 6/20 6/20 6/20 6/22 6/22
8/16 8/18 8/18 8/18 8/18 8/18 8/20 8/20
6/20 6/22 6/22 6/22 6/22 6/24 6/24
8/18 8/20 8/20 8/18 8/20 8/20 8/22
6/22 8/20 6/24 6/24 6/24 6/24 8/22 8/22 8/24 8/22 8/24
8/18 10/20 8/20 8/20 8/22 8/20 10/22 10/20 10/22 10/20 10/22
6/22 8/22 8/22 8/24 6/24 8/24 8/22 8/24 8/24 8/24 8/24 8/24
8/20 10/22 10/20 10/22 8/22 10/22 10/20 10/22 10/20 10/24 10/22 10/24

6/24 10/22 8/24 10/24 8/24 10/24 8/22 10/24 8/24 12/24 10/24 10/26
8/22 12/22 10/20 12/22 10/22 12/22 10/20 12/24 10/22 14/22 12/22 12/24

8/20 10/22 8/24 12/24 10/24 12/24 8/24 14/24 10/24 12/26 10/24 12/26
10/20 14/22 10/22 14/22 12/22 14/24 10/22 16/22 12/22 14/24 12/22 14/24

8/24 14/24 10/24 14/24 10/24 14/24 10/24 14/26 12/22 14/26 12/24 14/26
10/22 16/22 12/22 16/26 12/22 16/24 12/20 16/24 14/22 16/26 14/22 16/26

8/24 14/26 10/24 14/26 12/24 14/28 10/24 14/28 12/24 14/28 14/24 14/28
10/22 16/24 12/22 16/26 14/22 16/26 12/20 16/26 14/22 16/28 16/22 16/28

10/24 14/28 12/24 14/28 14/24 14/28 12/24 14/30 14/24 16/28 14/24 14/30

12/22 16/26 14/24 16/26 16/22 16/28 14/22 16/28 16/22 16/30 16/24

Fufinoten zu Tab. 6.2.3 und 6.2.4

1) fett: Vorzugsquerschnitt KVH", Duobalken“oder Triobalken®
grau hinterlegt: Reduzierung der Querschnittshohe bei Verwendung von Duobalken”oder Triobalken” um 2 cm maglich
unterstrichen: Querschnittsangabe gilt ausschlieBlich fiir die Verwendung von Duobalken®oder Triobalken®
kursiv: Querschnitt nicht lieferbar (Verwendung von Brettschichtholz GL24 empfohlen)

2) Einwirkungen:
g:  charakteristische stdndige Einwirkung (Eigengewicht) gem&f DIN 1055-1: 2002-06

Ay charakteristische veranderliche Einwirkung (Nutzlasten) gemaf DIN 1055-3: 2006-03

3) Bemessungskriterien (linke bzw. rechte Spalte)
A Beanspruchbarkeit auf Biegung M, , und Querkraft V, ,

Enddurchbiegung in der charakteristischen Bemessungssituation: w,

Qjinst = I/BOO und Wfin - WG,inst = I/ZOO

Durchbiegung in der quasi-sténdigen Bemessungssituation w, - w, =1/200

B Beschrankung der Durchbiegung auf w=w_,_ +y, x = 6 mm aus quasi-standiger Einwirkung als zusatzliches Kriterium

WQ,inst

fiir den vereinfachten Schwingungsnachweis. Fiir den Einzelfall wird ein genauer Schwingungsnachweis empfohlen.
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Tab. 6.2.4 - Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10), Einfeldtrédger, e = 83,3 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

TAB.6.2.4

1-Feld
e=2833cm
C24 (S10)
Eigenlast” g,
Nutzlast” q,
Bemessungs-
kriterium?
1=3,00m
1=325m
I=350m
1=3,75m
| = 4,00 m
| =4,25m
I=450m
I=4,75m
l=5,00m

Balkenquerschnitt b/h [cm]?
in Abhangigkeit der Spannweite | und der Belastungen g, und q, ,

1,75 kN/m? 2,50 kN/m2
2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,80 kN/m?2
A B A B A B A B A B
6/20 6/20 6/22 6/22 6/20 6/20 6/22
8/16 8/18 8/18 8/20 8/18 8/20 8/20
6/20 6/22 6/22 6/24 6/22 6/24 6/24
8/18 8/20 8/20 8/20 8/20 8/22 8/22
6/22 6/24 6/24 8/22 6/24 8/24 8/22
8/22 8/22 8/22 10/20 8/20 10/22 10/20
6/24 8/24 8/22 8/24 8/24 8/22 8/24 8/24 8/24
8/20 10/22 10/20 10/22 10/22 10/20 10/24 10/22 10/24

8/22 10/24 8/24 10/24 10/24 10/24 8/24 10/24 10/24 10/26
10/20 12/22 10/22 12/22 12/20 12/24 10/22 12/24 12/22 12/24
8/24 12/24 10/24 12/24 10/24 12/26 10/22 14/24 10/24 12/28
10/22 14/22 12/22 14/24 12/22 14/24 12/20 16/24 12/22 14/26
8/24 14/24 10/24 14/24 12/24 14/26 10/24 14/26 12/24 14/28
10/22 16/24 12/22 16/24 14/22 16/24 12/22 16/26 14/22 16/26
10/24 14/26 12/24 14/26 12/24 14/28 12/24 14/28 14/24 14/30
12/22 16/26 14/22 16/26 14/22 16/26 14/22 16/28 16/22 16/28
10/24 14/28 12/24 14/28 14/24 14/30 12/24 14/30 14/24 14/32
12/22 16/26 14/22 16/28 16/24 16/28 14/22 16/30 16/24 16/30

<« Fufinoten siehe Seite 20

Technische Informationen - Stand 12/2009

3,00 kN/m?

10/24
12/22
10/24
12/22
12/24
14/22
12/24
14/22
14/24
16/24
14/26
16/24

6/24
8/20
8/22
10/20
8/24
10/22

10/24
12/24
12/26
14/24
14/26
16/24
14/28
16/26
14/30
16/28
14/32
16/30
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TAB. 6.2.5

Deckenbalkenquerschnitte fiir Zweifeldtrager

Tab. 6.2.5 - Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10), Zweifeldtrédger, e = 50,0 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

Tab. 6.2.6 - Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10), Zweifeldtrager, e = 62,5 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

TAB. 6.2.6

:'Se;: ocm Balkenquerschnitt b/h [cm]® ::es': 5 em Balkenquerschnitt b/h [cm]®
C24 (S10) in Abhéngigkeit der Spannweite | und der Belastungen g, und g, C24 (510) in Abhangigkeit der Spannweite | und der Belastungen g, und q,
Eigenlast? g, 1,75 kN/m? 2,50 kN/m? Eigenlast” g, 1,75 kN/m? 2,50 kN/m?2
Nutzlast? q, 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? Nutzlast” q, 2,00 kN/m2 2,80 kN/m2 3,00 kN/m2 2,00 kN/m? 2,80 kN/m?2 3,00 kN/m?
Bemessungs- A B A B A B A B A B A B Bemessungs- A B A B A B A B A B A B
kriterium? kriterium®
I-3,00m 6/16 6/16 6/18 6/16 6/18 6/18 =3,00m 6/16 6/18 6/18 6/18 6/20 6/20
! 8/14 8/14 8/16 8/14 8/16 8/16 ! 8/14 8/16 8/16 8/16 8/18 8/18
l=3.25m 6/16 6/18 6/20 6/18 6/20 6/20 l=226m 6/18 6/20 6/20 6/20 6/22 6/22
25 8/14 8/16 8/16 8/16 8/16 8/18 325 8/16 8/18 8/20 8/18 8/18 8/20
Jeamm 6/18 6/20 6/20 6/18 6/20 6/22 I e 6/20 6/22 6/22 6/20 6/22 6/24
! 8/16 8/16 8/18 8/16 8/18 8/18 v 8/18 8/18 8/20 8/18 8/20 8/22
I-375m 6/18 6/20 6/22 6/20 6/22 6/24 |- m 6/20 6/22 6/24 6/22 6/24 8/22
75 8/16 8/18 8/20 8/18 8/20 8/20 375 8/18 8/20 8/22 8/20 8/22 10/20
I-400m 6/20 6/22 6/24 6/22 6/24 6/24 - oo 6/22 6/24 6/24 6/24 8/22 8/24
! 8/18 8/20 8/20 8/18 8/20 8/22 & 8/20 8/22 8/22 8/20 10/20 10/22
l=425m 6/22 6/24 6/24 6/22 6/24 8/22 l=a26m 6/24 8/22 8/22 8/22 8/24 10/24
425 8/18 8/20 8/22 8/20 8/22 10/20 425 8/20 10/20 10/20 10/20 10/22 12/22
lonm 6/20 6/22 6/24 8/22 6/24 6/24 8/22 8/24 I=a50m 6/24 8/24 8/24 8/24 10/22 10/24
! 8/18 8/20 8/22 10/20 8/20 8/22 10/20 10/22 &5 8/22 10/22 10/22 10/22 12/20 12/22
= m 6/22 8/22 8/22 8/24 8/22 8/24 8/24 10/24 [ = m 8/22 8/22 8/24 10/24 8/24 8/24 10/24 12/24
&75 8/20 10/20 10/20 10/22 10/20 10/22 10/22 12/22 &15 10/20 10/22 10/22 12/22 10/22 10/24 12/22 14/22
6/24 10/24 8/24 10/22 10/22 8/24 10/22 10/24 10/24 10/24 8/24 10/24 12/22 12/22 10/24 12/24 12/24 12/24
I=500m I=500m
8/22 12/22 10/22 12/20 12/22 10/22 12/20 12/22 12/22 12/24 10/22 12/22 14/20 14/22 12/24 14/22 14/22 14/24
8/22 10/22 8/24 8/26 10/24 10/24 8/24 10/24 10/24 10/24 12/24 12/24 10/22 10/24 10/24 12/24 12/24 12/24 10/24 12/24 12/24 14/24 12/24 12/26
l=525m I=525m
10/20 12/22 10/22 10/24 12/22 12/24 10/22 12/24 12/22 12/24 14/22 14/24 12/20 12/22 12/22 14/22 14/22 14/24 12/24 14/24 14/22 16/24 14/22 14/24
[ 8/24 10/24 10/24 12/22 12/24 10/22 12/24 12/22 12/26 14/22 14/24 l=cc0m 10/24 12/24 12/24 14/24 12/24 14/24 12/24 14/24 14/24 14/26 14/24 14/26
! 10/22 12/22 12/22 14/22 14/24 12/20 14/24 14/22 14/24 16/22 16/24 33 12/22 14/24 14/22 16/24 14/22 16/24 14/22 16/24 16/22 16/24 16/24 16/26
|- m 10/22 12/24 10/24 10/26 14/22 14/24 10/22 14/24 14/22 14/26 14/24 14/26 [ - m 12/22 14/24 12/24 14/26 14/24 14/26 12/24 14/26 14/24 14/28 14/26 14/28
575 12/20 14/22 12/22 12/24 16/22 16/24 12/22 16/24 16/20 16/24 16/22 16/24 575 14/20 16/24 14/22 16/24 16/22 16/24 14/22 16/26 16/24 16/26 16/24 16/26
I=600m 10/22 14/24 12/24 12/26 14/24 14/26 12/22 14/26 14/24 14/26 14/24 14/28 I=600m 14/22 14/26 14/24 14/26 14/24 14/28 14/24 14/28 14/26 14/28 14/28 14/30
! 12/20 16/22 14/22 14/24 16/22 16/24 14/22 16/24 16/22 16/26 16/22 16/26 ! 16/20 16/24 16/22 16/26 16/22 16/26 16/22 16/26 16/24 16/28 16/26 16/28

Fufinoten siehe Seite 23 m=

FuBBnoten zu Tab. 6.2.5 und 6.2.6
1) fett: Vorzugsquerschnitt KVH", Duobalken*oder Triobalken"

kursiv: Querschnitt nicht lieferbar (Verwendung von Brettschichtholz GL24 empfohlen)
k,N
2) Einwirkungen:
g k g charakteristische standige Einwirkung (Eigengewicht) gemafl DIN 1055-1: 2002-06
Gy’ charakteristische veranderliche Einwirkung (Nutzlasten) geméafl DIN 1055-3: 2006-03

3) Bemessungskriterien (linke bzw. rechte Spalte)

[ D

A Beanspruchbarkeit auf Biegung M, , und Querkraft V, ,
|< VI Enddurchbiegung in der charakteristischen Bemessungssituation: w, = /200

=1/300 und W, - W,

!

Q.inst G,inst

L |

Durchbiegung in der quasi-sténdigen Bemessungssituation w, - w, = 1/200

B Beschrénkung der Durchbiegung auf w=w,, . +y, x Wo st = 6 mm aus quasi-standiger Einwirkung als zusatzliches Kriterium

fiir den vereinfachten Schwingungsnachweis. Fiir den Einzelfall wird ein genauer Schwingungsnachweis empfohlen.
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TAB. 6.2.7

Tab. 6.2.7 - Deckenbalkenquerschnitte C24 (S10), Zweifeldtréger, e = 75,0 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

Tab. 6.2.8 - Deckenbalkenquerschnitte, C24 (S10), Zweifeldtrager, e = 83,3 cm fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

TAB.6.2.8

2-Feld 2-Feld
e=750cm Balkenquerschnitt b/h [cm]? e-83,3cm Balkenquerschnitt b/h [cm]?
C24 (5'10) in Abhangigkeit der Spannweite | und der Belastungen gk und qk,N 24 (Slio) in Abhangigkeit der Spannweite | und der Belastungen g, und q, ,
Eigenlast” g, 1,75 kN/m2 2,50 kN/m? Eigenlast” g, 1,75 kN/m? 2,50 kN/m?2
Nutzlast” q, 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? Nutzlast” q, 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,80 kN/m? 3,00 kN/m?
Bemessungs- A B A B A B A B A B A B Bemessungs- A B A B A B A B A B A B
kriterium? kriterium?
6/18 6/20 6/20 6/20 6/22 6/22 6/20 6/22 6/22 6/20 6/22 6/24
1=3,00m 1=3,00m
8/16 8/18 8/18 8/18 8/18 8/20 8/16 8/18 8/20 8/18 8/20 8/20
6/20 6/22 6/22 6/22 6/24 6/24 6/20 6/22 6/24 6/22 6/24 8/22
1=3,25m 1=3,25m
8/18 8/18 8/20 8/18 8/20 8/20 8/18 8/20 8/20 8/20 8/22 10/20
6/22 6/24 6/24 6/22 8/22 8/24 6/22 6/24 8/24 6/24 8/22 8/24
1=3,50m I=3,50m
8/20 8/20 8/20 8/20 10/20 10/20 8/20 8/22 10/20 8/22 10/20 10/22
l=375m 6/22 6/24 8/22 6/24 8/24 8/24 l=3,75m 6/24 8/22 8/22 8/22 8/24 10/22
§ 8/20 8/22 10/20 8/22 10/22 10/22 " 8/20 10/20 10/22 10/20 10/22 12/20
I=400m 6/24 8/24 8/24 8/22 8/24 10/22 I=400m 8/22 8/24 8/24 8/24 10/24 10/24
§ 8/22 10/20 10/22 10/20 10/22 12/20 ¢ 10/20 10/22 10/22 10/22 12/22 12/22
l=g425m 8/22 8/24 10/22 8/24 10/24 10/24 10/24 l=425m 8/24 10/24 10/24 10/22 10/24 12/24
§ 10/20 10/22 12/20 10/22 12/22 12/22 12/24 § 10/22 12/22 12/22 12/20 12/22 14/22
I=450m 8/24 10/24 10/24 10/22 10/24 12/24 l=450m 8/24 10/24 12/24 10/24 10/24 12/24 14/24
§ 10/22 12/22 12/22 12/20 12/22 14/22 § 10/22 12/22 14/22 12/20 12/22 14/22 16/22
l=475m 8/24 10/24 12/24 10/24 | 10/24 12/24 14/24 l=475m 10/24 12/24 14/22 12/24 14/24 14/24
§ 10/22 12/22 14/22 12/22 12/24 14/22 16/22 ! 12/22 14/22 16/22 14/22 16/22 16/24
I=500m 10/24 | 10/24 12/24 12/24 12/24 | 12/24 | 14/24 @ 14/24 | 14/24 14/26 I=500m 10/24 10/24 12/24 14/24 12/24 14/24 14/24 14/26 14/26
§ 12/22 | 12/24 14/22 14/22 14/22 | 14/24 | 16/22 | 16/24 | 16/24 16/24 ' 12/22 12/24 14/24 16/24 14/22 16/24 16/24 16/24 16/24
I-525m 10/24 | 12/24 | 12/24 | 14/24 | 14/24 | 14[24 | 12/24 | 14[24 | 14/24 | 14/26 14/26 l=525m 12/24 14/24 14/24 14/26 14/24 14/26 14/26 14/26 14/28
§ 12/22 14/24 14/22 16/24 16/22 16/24 14/22 16/24 | 16/24 16/24 16/24 § 14/24 16/22 16/24 16/24 16/22 16/24 16/24 16/26 16/26
12/24 | 1424 | 14/24 | 14/26 | 14/26 14/26 14/22 | 14/26 14/26 | 14/28 14/28 12/24 14/26 14/26 14/26 14/28 14/24 14/28 14/26 14/28 14/28 14/28
I=550m 1=5,50m
14/22 | 16/24 | 16/22 | 16/24 | 16/24 @ 16/26 | 16/20 = 16/26 | 16/24 | 16/26 16/26 14/22 16/24 16/24 16/26 16/26 16/24 16/26 16/26 16/26 16/26 16/28
12/24 | 14/26 | a4/24 | 14/28 | 14/26 14/28 | 14f24 | 14/28 | 14/26 | 14/28 | 14/28 14/30 14/24 14/26 14/26 14/28 14/28 14/26 14/28 14/28 14/30 14/30 14/30
I=575m I=575m
14/22 16/24 16/24 16/26 | 16/24 16/26 16/24 16/26 16/26 16/28 16/26 16/28 16/22 16/26 16/24 16/26 16/26 16/24 16/28 16/26 16/26 16/28 16/30
14/24 | 1428 | 14/26 | 14/28 | 14/26 | 14/30 | 14/26 @ 14/30 | 14/28 = 14/30 | 14/30 14/32 14/24 14/28 14/28 14/30 14/30 14/30 14/28 14/30 14/30 14/32 14/32 14/32
I=6,00m 1=6,00m
16/22 | 16/26 | 16/24 | 16/28 | 16/26 | 16/28 | 16/24 = 16/28 | 16/26 = 16/30 | 16/28 16/30 16/24 16/26 16/26 16/28 16/28 16/30 16/26 16/30 16/30 16/30 16/30 16/32

Fuinoten zu Tab. 6.2.7 und 6.2.8

1) fett: Vorzugsquerschnitt KVH*, Duobalken®oder Triobalken"

« Fulnoten siehe Seite 24

kursiv: Querschnitt nicht lieferbar (Verwendung von Brettschichtholz GL24 empfohlen) 4

K

2) Einwirkungen:
g: charakteristische standige Einwirkung (Eigengewicht) gemaf8 DIN 1055-1: 2002-06
Ay charakteristische veranderliche Einwirkung (Nutzlasten) gemaf} DIN 1055-3: 2006-03

3) Bemessungskriterien (linke bzw. rechte Spalte)

A Beanspruchbarkeit auf Biegung M, , und Querkraft V ,

Enddurchbiegung in der charakteristischen Bemessungssituation: Woinst = I/300 und w; -w, . =1/200

Durchbiegung in der quasi-sténdigen Bemessungssituation w, - w_ = 1/200

B Beschrankung der Durchbiegung auf w=w,, _ +y, x Wit = 6 mm aus quasi-standiger Einwirkung als zusatzliches Kriterium

fiir den vereinfachten Schwingungsnachweis. Fiir den Einzelfall wird ein genauer Schwingungsnachweis empfohlen.
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TAB.6.3.1

6.3 Stitzenquerschnitte 6.4 Dachsparrenquerschnitte

Tab. 6.3.1- Bemessungswerte der Tragfahigkeit R_ von einteiligen Stiitzen C24 (510), Vorbemerkung: Die nachfolgenden Bemessungstabellen wurden fiir Dachsparren einer Pfettendach-

beidseitig gelenkig gelagert” fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel konstruktion entwickelt. Die angesetzten Lasteinwirkungen (Wind- und Schneelasten) beziehen sich auf

Dachflachen gréfier 10 m2. Zusatzliche Dachaufbauten wie z. B. Photovoltaikanlagen oder Schneefang-

C24 (S10) R, [kN] in Abhéngigkeit der Knicklinge s, [m]? gitter sowie Auswechslungen z. B. fiir Dachflachenfenster sind beim bauwerksbezogenen Nachweis
C,
Fed gesondert zu beriicksichtigen.
_ !<] | Querschnitte
2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
b/h [cm]
6/10 7,90 557 4,13 3,19 2,53 2,06 1,71 1,44
6/12 48 6,6 ,96 ,8 ,0. 2, 2,0 1,
= / 94 9 49 353 3,04 47 > 3 FuBnoten Tabellen 6.4.x
6/14 11,07 7,80 579 446 3,55 2,88 239 22 9fett = Vorzugsquerschnitt KVH® oder Duobalken®, Triobalken®
6/16 12,65 891 6,61 510 4,05 3,30 2,73 2,30 ..
Einwirkungen:
6/18 14,2 10,0 y ; ,56 ,71 ,08 2, .. . . . .
hE / 423 3 744 20 - =/ : 2 g,: charakteristische sténdige Einwirkung (Eigengewicht) gem. DIN 1055-1: 2002-06
6/20 15,81 11,14 8,27 6,38 5,07 4,12 3,42 2,88
einteilige Stiitze
6/24 1897 13,37 9,92 7,65 6,08 4,95 4,10 3,46 s,: charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden gem. DIN 1055-5: 2005-07
8/12 21,70 15,44 11,52 8,91 7,10 5,78 4,80 4,05
8/14 23,32 18,02 13,44 10,40 828 6,75 5,60 4,73 q,: Geschwindigkeitsdruck gem. DIN 1055-4: 2005-03
_ ) . . fafh o . .
8/16 894 2059 1536 1189 0.6 771 641 5 40 (a,, = 0,9 kN/m? entspricht Windzone 2 bis h = 10 m liber Gelénde)
8/18 32,56 2317 17,28 13,37 10,65 8,68 721 6,08
8/20 36,17 25,74 19,20 14,86 11,83 9,64 8,01 6,75
8/24 43,41 30,89 23,04 17,83 14,20 11,57 9,61 811
10/10 33,70 24,36 18,32 14,24 11,37 9,29 7,72 6,52
10/16 53,92 38,98 29,31 22,78 18,19 14,86 12,36 10,44
Y Bemessungswerte ermittelt fiir Knicken 10/18 60,66 43,86 3297 25,63 20,47 16,71 13,90 11,74
um die schwache (ma3gebende) Achse 10/20 67,40 48,73 36,63 28,47 22,74 18,57 15,45 13,05
fiir mittlere Lasteinwirkungsdauer 10/24 80,87 58,48 43,96 34,17 27,29 22,29 18,54 15,66 \
(Wohnbereich, Biiro) in Nutzungsklasse 12/12 65,31 48,52 36,93 28,89 23,17 18,97 15,81 13,37 - ‘ -
rund 12/16 87,08 64,70 49,24 38,52 30,89 25,29 21,08 17,83 e ;’J
Modifikationsfaktor: k = 08; /s q
12/20 108,85 80,87 61,55 48,15 38,61 31,62 26,35 22,29 ./ / y
Teilsicherheitsbeiwert Vollholz: y,, = 1,3 / . ﬁl #y = =y A4 fl y
12/24 130,61 97,05 73,86 57,78 46,33 37,94 31,62 26,74 omr mr aE s v, A s ) ‘ﬂ" E: JA' 1@ ;
2 vereinfachte Berechnung der = e D T T = e e
7 14/14 109,79 85,13 66,05 52,18 42,07 34,57 28,88 24,47 : -
Beanspruchbarkeit R_, mit folgenden
' 14/20 156,85 121,61 94,35 74,54 60,10 49,38 41,25 34,95
Annahmen:
2 188,22 145, 113,22 89, 2,12 ,26 ,50 1,
Sicherheitsbeiwert auf Lastseite: 14/24 4594 . an 7 > 495 9%
v 4L 16/16 164,74 134,84 107,65 86,27 70,11 57,88 48,50 41,19
Y=, =15
Kombinationsbeiwert \y, = 1,0 16/20 205,92 168,55 134,56 107,83 87,63 7235 60,63 51,48
16/24 247,10 202,23 161,47 129,40 105,16 86,82 72,75 61,78
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TAB. 6.4.1

Dachsparren als Einfeldtréger

TAB.6.4.2

Dachsparren als Einfeldtrdger

Dachsparrenquerschnitte fiir Einfeldtrager

Tab. 6.4.1 - Dachsparrenquerschnitte, C24 (S10), Einfeldtréger, s, = 0,85 kN/m? fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

Sparrenquerschnitt b/h [cm]?
in Abhéngigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stiitzweite |

1-Feld - C24 (S10)
g, = 1,20 kN/m?
s, = 0,85 kN/m?

q,, = 0,90 kN/m? o =5°-25° o =26°-35°
Sparrenabstand [m] 0,625 0,75 0,833 0,625 0,75 0,833
l-250m 6/14 6/14 6/14 6/14 6/14 6/14
o ! 8/12 8/12 8/12 8/12 8/14 8/14
g — 1=3,00m 6/16 6/16 6/16 6/16 6/18 6/18
N % ! 8/14 8/14 8/14 8/16 8/16 8/16
zE l-2c0m 6/18 6/18 6/20 6/20 6/20 6/20
o8 35 8/16 8/18 8/18 8/18 8/18 8/18
Eg - a00m 6/20 6/22 6/22 6/22 6/22 6/24
rE’é 4 8/18 8/20 8/20 8/20 8/20 8/22
- 6/22 6/24 6/24 6/24 6/26 6/26
45 8/20 8/22 8/22 8/22 8/24 8/24
Dachneigung o =36°-45° o = 46°- 55°
Sparrenabstand (m) 0,625 0,75 0,833 0,625 0,75 0,833
=255 6/16 6/16 6/16 6/18 6/18 6/20
@ 5 8/14 8/14 8/14 8/16 8/18 8/18
o e l=300m 6/18 6/20 6/20 6/22 6/22 6/22
S 3 8/16 8/18 8/18 8/20 8/20 8/20
§ =2 l=350m 6/22 6/22 6/22 6/24 8/24 8/24
2 g 5 8/20 8/20 8/20 8/22 10/22 10/22
jE 9‘: l=400m 6/24 6/26 6/26 10/24 10/26 10/26
é 4 8/22 8/24 8/24 12/22 12/24 12/24
o ARR T 8/24 8/26 8/26 12/26 12/26 14/26
45 10/22 10/24 10/24 14/24 16/24 16/24

Tab. 6.4.2 - Dachsparrenquerschnitte €24 (S10), Einfeldtréger, s, = 1,20 kN/m? fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

Sparrenquerschnitt b/h [em]?
in Abhéngigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stiitzweite |

1-Feld - C24 (S10)
g, = 1,20 kN/m?
s, = 1,10 kN/m?

q,, = 0,90 kN/m? o =5°-25° o =26°-35°
Sparrenabstand [m] 0,625 0,75 0,833 0,625 0,75 0,833
l-250m 6/14 6/14 6/14 6/14 6/14 6/16
o ! 8/12 8/12 8/12 8/14 8/14 8/14
g — 1=3,00m 6/16 6/16 6/16 6/18 6/18 6/18
8 £ ' 8/14 8/16 8/16 8/16 8/16 8/16
ﬁ = l-2c0m 6/18 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20
o8 35 8/18 8/18 8/18 8/18 8/18 8/20
Eg - a00m 6/22 6/22 6/22 6/22 6/24 6/24
rE’é 4 8/20 8/20 8/20 8/20 8/22 8/22
l=a50m 6/24 6/24 6/24 6/26 6/26 6/26
45 8/22 8/22 8/22 8/24 8/24 8/24
Dachneigung o =36°-45° o = 46° - 55°
Sparrenabstand (m) 0,625 0,75 0,833 0,625 0,75 0,833
=255 6/16 6/16 6/16 6/18 6/18 6/20
- "5 8/14 8/14 8/14 8/16 8/18 8/18
o e l=300m 6/18 6/20 6/20 6/22 6/22 6/22
g g 3 8/18 8/18 8/18 8/20 8/20 8/20
2o I=350m 6/22 6/22 6/22 6/26 6/26 8/24
2 g 5 8/20 8/20 8/20 8/24 8/24 10/22
IE 9‘: |- 400m 6/24 6/26 6/26 10/24 10/26 10/26
é 4 8/22 8/24 8/24 12/22 12/24 12/24
= AR T 8/26 8/26 8/26 10/26 12/26 14/26
45 10/24 10/24 10/24 14/24 16/24 16/24

28 Technische Informationen - Stand 12/2009

2-Feld - C24 (S10)
g, = 1,20 kN/m?
s, = 0,85 kN/m?
d,, = 0,90 kN/m?

Sparrenabstand [m]

) I=250m
©
o
2
S |=3,00m
[}
h=4
29 =350m
N <
- O
3
h+ | = 4,00 m
@
£
= I= 4,50 m
18]
=
| =500m

Dachneigung

Sparrenabstand (m)
I=250m
I=3,00m

I=350m

flache)

| =4,00m

I=4,50m

Maximale Stiitzweite (Grund-

|=500m

2-Feld - C24 (S10)
g, = 1,20 kN/m?
s, = 1,40 kN/m?
q,, = 0,90 kN/m?

Sparrenabstand [m]

I=250m
2
‘© I=3,00m
2@
N <o
3.3 I=350m
n =
v g
w® S | =4,00m
EG
=2
g I=4,50m
|=500m
Dachneigung
Sparrenabstand (m)
° |=250m
2
e I=3,00m
£
23 I=350m
N <
58
F= | =4,00m
<Q
£ I=450m
=
©
= I=500m

Sparrenquerschnitt b/h [em]?

in Abhangigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stitzweite |

0,625

6/10

6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18

0,625
6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/22
8/18
6/24
8/20

o =5°-25°
0,75
6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20
o =36°-45°

0,75
6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/24
8/20
6/26
8/22

0,833
6/12

6/14
8/12
6/18
8/16
6/20
8/16
6/22
8/18
6/24
8/20

0,833
6/14
8/12
6/16
8/14
6/20
8/16
6/22
8/18
6/24
8/22
8/24
10/22

Sparrenquerschnitt b/h [em]?

in Abhangigkeit von Dachneigung, Sparrenabstand e und Stitzweite |

0,625
6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20

0,625
6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/20
8/18
6/22
8/18
6/24
8/22

o =5°-25°
0,75

6/12

6/14
8/12
6/18
8/14
6/20
8/16
6/22
8/18
6/24
8/20
o =36°-45°

0,75
6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/24
8/20
8/22
10/20

0,833
6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20
8/24

10/20

0,833
6/14
8/12
6/16
8/14
6/20
8/16
6/22
8/20
6/24
8/22
8/24
10/22

Dachsparrenquerschnitte fiir Zweifeldtrager

0,625
6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/16
8/14
6/20
8/18
6/22
8/20

0,625

6/14
8/12
6/16
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20
6/24
8/22
8/24
10/22

0,625
6/12

6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/24
8/20

0,625
6/14
8/12
6/16
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20
6/24
8/22
8/24
10/22

o =26°-35°
0,75
6/12

6/14
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20
6/24
8/22

0= 46°-55°

0,75
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/24
8/20
8/24
10/22
10/24
12/22

o =26°-35°

0,75
6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/22
8/20
8/22

10/20
o =46° - 55°

0,75
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
8/18
6/24
8/20
8/24
10/22
10/24
12/22

Tab. 6.4.3 - Dachsparrenquerschnitte €24 (S10), Zweifeldtréger, s, = 0,85 kN/m? fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

0,833
6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/20
6/18
6/22
8/20
8/24
10/20

0,833
6/16
8/14
6/18
8/16
6/22
8/20
6/24
8/22
8/24
10/22
10/24
12/22

Tab. 6.4.4 - Dachsparrenquerschnitte €24 (S10), Zweifeldtréger, s, = 1,10 kN/m? fiir NKL 1 und 2 bei KLED mittel

0,833
6/14
8/12
6/16
8/14
6/18
8/16
6/22
8/18
6/24
8/20
8/24
10/20

0,833
6/16
8/14
6/20
8/16
6/22
8/20
8/24
10/20
8/24
10/22
10/24
12/22

TAB.6.4.3

(gleiche Stiitzweiten)

Dachsparren als Zweifeldtréger

TAB.6.4.4

(gleiche Stiitzweiten)

Technische Informationen - Stand 12/2009

Dachsparren als Zweifeldtréger

29



30

7 Kontext zur aktuellen Normung

Konstruktionsvollholz KVH® sowie die Balken-
schichthélzer Duobalken® und Triobalken® ha-
ben sich seit Jahren fiir die steigenden Anfor-
derungen des modernen Holzbaus bewdbhrt.
Die Notwendigkeit, trockene und magBhaltige
Konstruktionshélzer fiir Zimmer- und Holzbau-
arbeiten zu verwenden, hat mittlerweile Einzug

in alle wesentlichen Bauvorschriften gefunden.

DIN 4074-1: Sortierung von Nadelholz nach der
Tragfahigkeit, Teil 1: Nadelschnittholz

Die in der DIN 4074-1 aufgefiihrten Sortierkriterien
zur Einstufung der Tragfahigkeit von Bauholz bezie-
hen sich auf eine Messbezugsfeuchte u_ = 20 %,
also auf trockenes Holz. Wird nicht im trockenen
Zustand sortiert (Kennzeichnung TS), ist dies z. B.
durch Einschnitt im Ubermaf zu beriicksichtigen.
Dennoch bleiben in diesem Fall die Sortiermerk-
male Schwindrisse und Kriimmung unberiick-
sichtigt. Da das Einhalten aller Sortiermerkmale
verldsslich nur im trockenen Zustand zu bewerten
ist, muss das Holz vor Einbau vom Verarbeiter
verantwortlich nachsortiert und ggf. aussortiert
werden, da er zum Einbau von Holz mit der ,zu
erwartenden Ausgleichsfeuchte”, also trocken,
verpflichtet ist. Wiirde das Holz halbtrocken oder
feucht eingebaut werden, miisste im i.d.R. tro-
ckenen Ausgleichszustand tiberpriift werden, ob
zum Beispiel festigkeitsmindernde Risse eingetre-
ten sind, was einen nicht vertretbaren Umstand
darstellen wiirde. Dieser Aufwand eriibrigt sich
mit der Verwendung von KVH" sowie Duobal-
ken" und Triobalken®, da grundsatzlich trocken
sortiertes Holz mit gegeniiber den Anforderungen
der DIN 4074-1 hinausgehenden Qualitatskriterien

verwendet wird.
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Bauregelliste A: Kennzeichnung mit U-Zeichen
Seit 2004 legt die Bauregelliste A die Sortiernorm
DIN 4074-1 als Bezugsnorm fiir das Uberwa-
chungszeichen fest. Nur vollsténdig trocken
sortiertes Vollholz mit Nennung der DIN 4074-1
im U-Zeichen ist somit eindeutig ein geregeltes
Bauprodukt. Bei KVH" ist aufgrund der Keilzin-
kenverbindung zusatzlich ein Bildzeichen der
Zertifizierungsstelle im U-Zeichen vorhanden.
Nicht keilgezinktes Vollholz kann in Zukunft
gemaf europaischer Vorschriften alternativ tiber

eine CE-Kennzeichnung verfligen.

Die Kennzeichnung von Duobalken® und Triobalken®

erfolgt ebenfalls mit dem U-Zeichen, in dem statt
der DIN 4074-1 die Zulassungsnummer sowie das

Bildzeichen der Zertifizierungsstelle aufgefiihrt sind.

Eine europdische technische Regel und damit ver-
bunden die Moglichkeit einer CE-Kennzeichnung
existiert derzeit nicht.

ATV DIN 18334: VOB/C

Zimmer- und Holzbauarbeiten

Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen fiir Bauleistungen (ATV) fiir Zimmer- und
Holzbauarbeiten (DIN 18334) fordern, dass Bau-
holz aus Nadelschnittholz grundsétzlich trocken
einzubauen ist. Seit Ausgabe 2000 dieser Vorschrift
gelten bereits verscharfte Anforderungen fiir den
Holzhausbau an die Holzfeuchte (u_ =18 %), Maf3-
haltigkeit und Einschnittart. Laut Kommentar zur
Norm [2] ist bei mehrgeschossigen Holzbauten
aufgrund des Setzungsverhaltens eine geringere
Holzeinbaufeuchte erforderlich. Diese Anforde-
rung ist von besonderer Aktualitdt, da mit der
Umsetzung der Musterbauordnung (MBO 2002)
in die Landesbauordnungen mittlerweile bis zu
5-geschossige Gebdude in Holzbauweise geneh-

migungsfahig sind.

DIN 1052 - Entwurf, Berechnung und Bemessung

von Holzbauwerken

Auch die Bemessungsnorm fiir den Holzbau
fordert den Einbau trockenen Holzes in Nutzungs-
klasse 1 und 2 (vgl. Tabelle auf Seite 7) mit der
Begriindung, Schwindrisse und Mafidnderungen
zu reduzieren. Auf3erdem ist eine Zuordnung der
Nadelhdlzer von den Sortierklassen nach DIN
4074-1 zu den Festigkeitsklassen nach DIN 1052
ausschlieBilich fiir trocken sortiertes Holz (TS)
moglich (vgl. Tabelle auf Seite 11). Es ist zudem zu
beachten, dass die den Festigkeitsklassen zuge-
wandten charakteristischen Festigkeiten nur eine

begrenzte Rissbildung beriicksichtigen.

Vorsicht beim Einbau von Holzern mit nicht ange-
passter Holzfeuchtigkeit

Bei Einbau von Hdélzern mit wesentlich héherer
Holzfeuchte als der zu erwartenden Ausgleichs-
feuchte fordert die DIN 1052, dass das Holz
nachtrocknen kann und die Holzbauteile selbst
sowie die angrenzenden Bauteile gegeniiber
den hierbei auftretenden Schwindverformungen
unempfindlich sind. Der dafiir erforderliche Kon-
struktonsaufwand entfallt bei Verwendung von
KVH" sowie Duobalken” und Triobalken® ebenso

wie das erhohte Risiko eines Bauschadens.

Beispiel: Ein Deckenbalken aus Holz mit einer
Einbaufeuchte von u_ =20 % kann in beheiztem
Wohnraumklima auf bis zu 6 % riicktrocknen.
Bei einer Holzfeuchtednderung von 14 % ergibt

sich bei einem 24 cm hohen Balken ein mittleres

Schwindmaf3 von 8 mm. Die damit verbundenen
Setzungen miissen schadensfrei aufgenommen
werden kdnnen. Besser ist es von vornherein
trockeneres Holz zu verwenden, z. B. Duo- oder

Triobalken mit max.u_ = 15 %.

In Bezug auf die Tragfahigkeit und Passgenauig-
keit von Verbindungen fordert die DIN 1052 bei
Einbau von Holzern mit zu hoher Holzfeuchtigkeit:
- die Reduzierung der charakteristischen Werte
der Tragfahigkeit fiir auf Herausziehen bean
spruchte Nagelverbindungen auf 2/3,
- die Beriicksichtigung von Schwindverformungen
von Kontaktstden und Kontaktanschliissen
bei den Nachweisen der Gebrauchstauglichkeit,
- das Nachziehen von Bolzenverbindungen.

Auch hier bieten KVH®, Duobalken” und Triobalken®
durch Trocknung und hohe MaR3haltigkeit deutliche
Vorteile gegeniiber normalem Bauschnittholz.

Holzschutz

Abschliefiend wird darauf hingewiesen, dass die
Verwendung von trockenem Holz eine wichtige Vor-
aussetzung zur Einstufung von Bauteilaufbauten in
Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-2 ist, um auf
chemischen Holzschutz verzichten zu kdnnen.
Dariiber hinaus konnte in einer Feldstudie [3] die
Jnsektenunempfindlichkeit” von Bauteilen aus tech-
nisch getrocknetem Holz im Innenbereich und im

geschiitzten Aufenbereich nachgewiesen werden.

Literatur:

[2] Kuhlenkamp, Hallinger: Kommentar zur
ATV DIN 18334 Zimmer- und Holzbauar-
beiten; Herausgeber: Bund Deutscher
Zimmermeister im Verlag Weka Medien
GmbH, Kissingen, 2005

[3] Radovic, B.: Unempfindlichkeit von
technisch getrocknetem Holz gegen Insek-
ten; in Informationsdienst HOLZ spezial,
November 2008; Herausgeber: Holzabsatz-

fonds, Bonn 2008.
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8 Ausschreibung und Normungsgrundlagen

Holzkonstruktionen mit KVH", Duobalken®, Triobalken"®

Die VOB/A (§ 9) verlangt: ,Die Leistung ist eindeutig und so erschopfend zu beschreiben, dass alle Bewer-
ber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen miissen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche
Vorarbeiten berechnen kdnnen.” Nur mit einer klaren, technisch richtigen und vollstdndigen Formulierung
in Ihren Ausschreibungsunterlagen kdnnen Sie sicher sein, das richtige Produkt zu erhalten. Die hohen
Qualitatsanspriiche an KVH", Duobalken® und Triobalken” verlangen eine sorgfiltige betriebliche Quali-
tatskontrolle. Achten Sie daher in Ihrem Interesse darauf, dass die Holzer aus einer giiteliberwachten Pro-
duktion stammen. Eine aktuelle Liste der liberwachten Firmen finden Sie im Internet unter www.kvh.eu.

Normungsgrundlagen (fiir die Ausschreibung in der jeweils aktuellen Fassung)

ATV DIN 18334 VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Zimmer- und Holzbauarbeiten
(z. Zt. Ausgabe 2006-10)

DIN 1052 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Allgemeine Bemessungsre-
geln und Bemessungsregeln fiir den Hochbau (z. Zt. Ausgabe 2008-12)

DIN 4074-1 Sortierung von Holz nach der Tragféhigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz (z. Zt. Ausgabe 2003-06)

DIN 68800-2 Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Mafinahmen im Hochbau (z. Zt. Ausgabe 1996-05)

DIN 68800-3 Holzschutz - Teil 3: Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz (z. Zt. Ausgabe 1990-04)

-

Ausschreibungstext zur Lieferung von Bauholz aus KVH"

Pos. ... ...m3 Lieferung von Konstruktionsvollholz KVH" Si, $10/C24
Konstruktionsvollholz KVH" Si (fiir den sichtbaren Bereich) nach DIN 4074-1 S10TS (Festigkeits-
klasse C24 nach DIN 1052), Holzfeuchte u_ = 15 + 3 %, Einschnittart herzgetrennt. Oberflache
gehobelt und gefast. Maf3haltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus giiteliberwachter Produktion.

Pos. ... ... m3 Lieferung von Konstruktionsvollholz KVH® NSi, S10/C24
Konstruktionsvollholz KVH” NSi (fiir den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN 4074-1 S10TS (Festigkeits-
klasse C24 nach DIN 1052), Holzfeuchte u_ = 15 + 3%, Einschnittart herzgetrennt. Oberfléche
egalisiert und gefast. MaBhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus giiteliberwachter Produktion.

Ausschreibungstext zur Lieferung von Balkenschichtholz

Pos. ... ... m3 Lieferung von Balkenschichtholz Duobalken® Si, S10/C24
Balkenschichtholz Duobalken® Si (fiir den sichtbaren Bereich), aus zwei miteinander verklebten
Bohlen, nach DIN 4074-1 S10TS (Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052), Holzfeuchte u_=max.15+3 %,
Oberflache gehobelt und gefast. MafShaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus giiteliberwachter
Produktion, entsprechend Zulassung-Nr. Z-9.1-44o0.

Pos. ... ... m3 Lieferung von Balkenschichtholz Triobalken" Si, S10/C24
Balkenschichtholz Triobalken® Si (fiir den sichtbaren Bereich), aus drei miteinander verklebten
Bohlen, nach DIN 4074-1 S10TS (Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052), Holzfeuchte u_=max.15+3 %,
Oberflache gehobelt und gefast. Maf3haltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus giiteliberwachter
Produktion, entsprechend Zulassung-Nr. Z-9.1-44o0.

Hinweis: Duobalken® und Triobalken® kénnen auch fiir den nicht sichtbaren Bereich geliefert werden, die
Oberflache ist dann gehobelt und egalisiert.

Sonderwiinsche

Holzarten  StandardmaBig werden KVH" sowie Duobalken” und Triobalken® in Fichte/Tanne geliefert. Auf
Wunsch kénnen die Holzer in Kiefer, Larche und Douglasie bezogen werden. Sofern der Einsatz
in Gebrauchsklasse 2 nach DIN 68800-3 (voriibergehende Befeuchtung, z.B. im geschiitzten
Aufenbereich) gewiinscht ist und auf chemischen Holzschutz verzichtet werden soll, muss
splintfreies Farbkernholz aus Lérche oder Douglasie ausgeschrieben werden.

S$13TS/C30  KVH" sowie Duobalken® und Triobalken® sind auf Wunsch auch in Sortierklasse S13 nach DIN

4074-1 bzw. bzw. Festigkeitsklasse C24 lieferbar. Entsprechend geforderte hdhere Festigkeiten
ergeben sich ggf. als Vorgabe aus der statischen Berechnung.
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. Hersteller .

DIN 4074-1
S10TS

Uberwachungszeichen

KVH" ohne Keilzinkung

. Hersteller .

DIN 1052:2004-08
Vollholz mit
Keilzinkensto®
C24

Bildzeichen
der
Zertifizierungs-|
stelle

Uberwachungszeichen

KVH" mit Keilzinkung

9 Glitesicherung und Kennzeichnung

Im § 20 der Landesbauordnungen bzw. § 17 der
Musterbauordnung (Fassung 11/2002) sind die
Festlegungen enthalten, unter denen Baupro-
dukte fiir die Errichtung, Anderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen verwendet werden
diirfen. Bauprodukte miissen danach entweder
das nationale Ubereinstimmungszeichen (U-
Zeichen) tragen oder nach den Vorschriften des
Bauproduktengesetzes bzw. der Bauprodukten-
richtlinie die Konformitatskennzeichnung der
europdischen Gemeinschaft (CE-Kennzeichnung)
tragen. Bei Verwendung nicht gekennzeichneter
Bauschnittholzprodukte fiir tragende Konstrukti-

onen liegt ein Verstofl gegen das Baurecht vor.

Kennzeichnung von KVH"
Konstruktionsvollholz KVH® wird derzeit noch mit
einem [-Zeichen gekennzeichnet, wobei in der

Kennzeichnung zwischen KVH* mit Keilzinkung

(Regelfall) und KVH" ohne Keilzinkung unterschie-

den wird. Mit dem U-Zeichen wird die Uberein-
stimmung mit den bauaufsichtlich geforderten

Regeln dokumentiert.
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Das U-Zeichen ist auf dem Produkt oder dem
Warenbegleitschein bzw. der Verpackung anzu-
bringen. Alternativ kann auch mit einer Textmar-
kierung auf dem Produkt selbst gekennzeichnet
werden. Diese muss den Hersteller, den Zulas-
sungsgegenstand, die Sortierklasse und den Tag
der Herstellung enthalten, das U-Zeichen selbst
muss dann auf dem Warenbegleitschein sein. Aus
optischen Griinden kann fiir KVH"-Si fiir den sicht-
baren Bereich auf eine Kennzeichnung auf dem
Produkt verzichtet werden. In diesem Fall erfolgt

die Kennzeichnung allein auf dem Lieferschein.

Ab Herbst 2009 diirfte nicht keilgezinktes KVH"
alternativ auch gemaf DIN EN 14081-1 und zuge-
hoériger DIN V 20000-5 in Deutschland anwendbar
sein. Es ist aber zumindest in den kommenden
Jahren zu erwarten, dass mit dem CE-Zeichen
gekennzeichnetes, nicht keilgezinktes KVH" kaum

verfligbar sein wird.

Die Mitglieder der Uberwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz e.V. iberwachen die
Qualitat ihrer Produkte durch innerbetriebliche
Kontrollen (Eigeniiberwachung) und ergénzende
Uberwachungen durch unabhéngige Institute.
Dies gilt nicht nur fiir die bauaufsichtlich verbind-
lichen Eigenschaften sondern auch fiir die darii-
ber hinaus gehenden zusétzlichen Anforderungen
aus der Vereinbarung tiber Konstruktionsvollholz.
Nur derart liberwachtes, von den Mitgliedsun-
ternehmen der Uberwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz
e.V. hergestelltes Kon-
struktionsvollholz darf
mit dem international
geschiitzten Marken-
zeichen KVH" gekenn-

—
=
=
=
=
=
=
—

zeichnet werden.

Kennzeichnung von Duobalken® und Triobalken®
Duobalken® und Triobalken” sind kein genormtes
Produkt. Sie sind tiber die Zulassungsnummer
Z-9.1-440 durch das Deutsche Institut fiir Bautech-
nik bauaufsichtlich geregelt:

7-9.1-440 - Duobalken” und Triobalken” (Balken-
schichtholz aus zwei oder drei miteinander

verklebten Brettern, Bohlen oder Kanthdlzern)

Fiir diese Produkte ist eine kontinuierliche werks-
eigene Produktionskontrolle (Eigeniiberwachung)
in Verbindung mit einer Fremdiiberwachung
vorgeschrieben. Zur Dokumentation der Uberein-
stimmung erfolgt die Kennzeichnung mit dem U-
Zeichen, eine Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen
ist nicht vorgesehen. Neben dem U-Zeichen sind
die Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
(Duobalken” oder Triobalken®) und die Sortierklas-
se anzugeben. Bei der Kennzeichnung der Holzer
kann aus optischen Griinden das U-Zeichen durch
eine dauerhafte Textcodierung ersetzt werden,
wenn das U-Zeichen auf dem Warenbegleitschein

abgedruckt ist.

Besonderheiten von Duobalken® und Triobalken®
Gemiaf Zulassung kdnnen fiir Duobalken® und
Triobalken® gegeniiber Vollholz der gleichen
Festigkeitsklasse um 5 % erhohte Werte fiir den
Elastizitdtsmodul in Ansatz gebracht werden. Mit
einem Wert von 11.600 N/mm? werden geringere
Durchbiegungen erzielt, was ein wichtiger Vorteil
fiir das im Holzbau oftmals maRgebende Kriteri-

um ist. Die rechnerischen Werte der Biegesteifig-

keit ist damit Brettschichtholz der Festigkeitsklas-

se GL24 (friiher BS11) gleichgestellt. Alle anderen
Festigkeitseigenschaften entsprechen denen von
Vollholz bzw. KVH".
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. Hersteller .

Z-9.1-440
Duobalken
C24

Bildzeichen
der
Zertifizierungs-
stelle

Uberwachungszeichen

Duobalken™
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Vorteile von KVH®-Konstruktionsvollholz

Trockene Holzbauteile mit Querschnitt bis max. 14/26 cm lieferbar
« Dimensionsstabil, da technisch auf 15 + 3 % getrocknet und herzgetrennt eingeschnitten (auf Wunsch herzfrei)

Zwei Qualitaten lieferbar:

- fiir den sichtbaren Bereich gehobelt (Si)

- fiir den nicht sichtbaren Bereich egalisiert (NSi)

« Erfiillt hohere Anforderungen im Vergleich zur Sortiernorm DIN 4074-1

Geeignet als Konstruktionsvollholz fiir den Holzrahmen- bzw. Holzhausbau
« Geringer Ausschreibungsaufwand durch eindeutige Qualitdtsvereinbarung

Insektenunempfindlich durch technische Trocknung, Verzicht auf chemischen Holzschutz méglich
« Wirtschaftliche Vorzugsquerschnitte- und Langen bis 13 m lagermafig sofort verfiigbar,

groBere Langen auf Nachfrage mdglich

Uberwachungsgemeinschaft KVH
’ 4' Konstruktionsvollholz e.V.
Elfriede-Stremmel-Str. 69
42369 Wuppertal
Servicetelefon:
Telefon 0700 - KVH DUO TRIO
bzw. 0700 - 58 43 866 87
Fax 0202 - 978 35 79
E-Mail info@kvh.de
Internet  www.kvh.de und www.kvh.eu




